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Preparazione endodontica 

1.Al termine della sagomatura del ca-
nale è opportuno verificare la profon-
dità di introduzione del perno: deve
risultare di almeno 6-7 mm all’interno
del lume canalare.

2.Detergere con cura le pareti canalari
utilizzando soluzione di ipoclorito di
sodio e Edta [vedi pag. 50], partico-
larmente utile alla rimozione del fan-
go dentinale.

3.Otturare il canale, meglio se limitata-
mente alla zona apicale. 

4.Liberare la parte coronale del canale
dalla guttaperca rispettando la denti-
na parietale.

Calibratura del canale

1. Rettificare il canale con la fresa Ana-
tomical Shaper di forma corrispon-
dente al perno prescelto.

2. Accorciare
il perno in fibra
in funzione
dell’occlusio-
ne, utilizzando
esclusivamen-
te un disco
diamantato
(l’eccedenza

del perno può essere anche rimossa
al termine della ricostruzione del
moncone).
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Trattamento della dentina

1.Se si utilizza una tecnica adesiva To-
tal Etch mordenzare la dentina cana-
lare per almeno 60” con acido orto-
fosforico [vedi Axia Canal Etch pag.
67] quindi procedere ad un lavaggio
accurato con un getto d’acqua e 

asciugare poi
la dentina ba-
gnata con
coni di carta
assorbente. 
In alternativa,

è estremamente pratico applicare un
primer Self-Etching [vedi pag. 62].
Precision) senza procedere ad alcun
lavaggio.

2. Introdurre nel canale un prodotto
adesivo duale o autopolimerizzante
come One-Q-Bond C.G.T. e suo 
Activator [vedi pag. 62]. 
Applicare l’adesivo anche sulla denti-
na esterna. 

3.Rimuovere i residui di adesivo con
un getto d’aria per circa 15” o fino a
quando non siano più visibili residui
di resina. 

4.Le fasi 1, 2 e 3 di trattamento della-
dentina non sono necessarie se si
utilizza un cemento autoadesivo [ve-
di Cement-One pag. 63]

Cementazione del perno

1.Detergere il perno con alcol, e sten-
dere un sottile strato di adesivo

utilizzando
preferibil-
mente dei
microbrush.

2.Saturare il canale con un cemento
autopolimerizzante adeguatamente

fluido come Axia Core
NT3 [vedi pag. 65] o
Cement-Onel [vedi
pag. 63]. 

3.Modellare l’eccedenza di cemento
attorno al perno e fotopolimerizzare
per 20”.

Ricostruzione del moncone

Completare la ricostruzione del monco-
ne con NanoCore Dual. 

Se lo si è utilizza-
to anche come
prodotto per la
cementazione del
perno si ottiene il
vantaggio di
creare un mono-
blocco funzionale

tra perno, cemento e moncone estre-
mamente affidabile; utilizzare eventual-
mente una matrice in vinile.




